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Elenco certificazioni
vers.0A.3_01 

Certification List
vers.0A.3_01 

Ist.Giordano 
UNI EN ISO 1182
UNI EN 13501-1

UNI EN 13820
UNI EN 14617-8
UNI EN 14617-6
UNI EN 1348

UNI EN 12664
UNI EN 14617-1
UNI EN 14617-2
 

Tile Council of North America 
ANSI A137.1-2012 Sec.9.6.1 
ASTM C1028 

 
Instituto Nacional De Silicosis
INS-IT36 Rev.1 

Reaction to fire testing on contruction products / Prova di non combustibilità
Fire classification of construction products and building elements / Classificazione della reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione e degli elementi da costruzione
Determination of organic content / Determinazione del contenuto di sostanza organica
Determination of resistance to fixing (dowel hole) / Determinazione della resistenza al fissaggio attraverso fori
Determination of thermal shock resistance / Determinazione della resistenza agli sbalzi termici
Determination of tensile adhesion strength for cementitious adhesives / Determinazione dell'adesione mediante trazione su
adesivi cementizi
Thermal conductivity and thermal resistance / Conducibilità termica e resistenza termica
Determination of apparent density and water absorption / Determinazione della densità apparente e dell’assorbimento di acqua
Determination of flexural strength / Determinazione della resistenza a flessione

Analytical method for the identification and quantification of mineral phases in bulk samples 

Wet Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) / Coefficiente Dinamico di Attrito su Bagnato
Standard Test Method for Determining the Static Coefficient of Friction of Ceramic Tile and other Like Surfaces by the Horizontal
Dynamometer Pull-Meter Method / Metodo di prova standard per la determinazione del coefficiente di attrito statico di piastrelle
di ceramica e altre superfici simili tramite il metodo del dinamometro orizzontale pull-meter

 
Centro Servizi Marmo S.c.arl
UNI EN 14617-10
UNI EN 14617-9 
UNI EN 1926
UNI EN 12371
UNI EN 12372
UNI EN 13755
UNI EN 1936
UNI EN 14066
UNI EN 14157
UNI EN 101
UNI EN 14617-11
DIN 9104 

B.C.R.A Rep. CEC-6/81 
UNI EN 13310

Determination of resistance to stain / Determinazione della resistenza alle macchie
Determination of impact resistance / Determinazione della resistenza agli urti
Determination of compressive strength / Determinazione della resistenza a compressione
Determination of frost resistance / Determinazione della resistenza al gelo
Determination of flexural strength under concentrated load / Determinazione della resistenza alla flessione sotto carico concentrato
Determination of water absorption at atmosphere pressure / Determinazione dell'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica
Determination of apparent density and open porosity / Determinazione della densità apparente e della porosità aperta
Determination of resistance to ageing by thermal shock / Determinazione della resistenza all'invecchiamento per shock termico
Determination of the abrasion resistance / Determinazione della resistenza all'abrasione
Mohs test / Test di Mohs
Determination of linear thermal expansion / Determinazione della dilatazione termica lineare
Testing of the light fastness and color fastness of tiles for walls and floors / Test di solidità alla luce e solidità del colore di piastrelle per pareti
e pavimenti
Determination of the dynamic friction coefficient / Determinazione del coefficiente dinamico di attrito 
Dry heat resistance / Resistenza al calore secco
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